e Colchonete de espuma flexivel de poliuretano, certificado
pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-
1: 2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliu-
retano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios

e NBR 13579-2: 2011 - Colch3o e colchonete de espuma
flexivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.

® Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, inte-
gral (sem colagem horizontal), revestido em material téxtil
plastificado, atéxico, na cor AZUL REAL, impermeavel, com
costura simples e acabamento em cadargo impermedvel.
e Dimensdes:

- Comprimento: 100cmy;

- Largura: 60cm;

- Altura: 5cm.

- Tolerancias do produto acabado com base nas dimensdes

declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e compri-

mento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.

e 0 colchonete devera possuir Selo INMETRO de Identifica-
cao da Conformidade, costurado diretamente no corpo do
colchonete. Serd necessaria também a aposi¢ao do selo na
embalagem, quando esta ndo for de material transparente.

e 0 Certificado de Conformidade INMETRO deve corresponder
a especificagao do colchonete para trocador (CT-01).

* Para fabricagao é indispensavel seguir especificagoes
técnicas e recomendagdes das normas vigentes especificas
para cada material.

* Etiqueta(s) confeccionada(s) em material resistente
a lavagem e indelével, costurada(s] ao revestimento do
colchonete, com informag6es permanentes, em lingua
portuguesa, contendo:

- Nome e CNPJ do fornecedor;

- Nome e CNPJ do fabricante;

- Logomarca do fabricante;

- Endereco / telefone do fornecedor,

- Data de fabricagdo (més/ano);

- N°do contrato;

- Garantiaaté _/_/ (12 meses apGs a data da nota

fiscal de entrega);

- Codigo FDE do produto;

- Tipo de espuma;

- Densidade nominal;

- Classificagdo do produto;

- Marca e modelo;

- Dimens@es nominais (altura x comprimento x largura;

- Composicao do revestimento;

- Origem do produto;

- Indicagao dos cuidados minimos para conservagao do

produto.

Obs.: Os protdtipos devem ser apresentados com amostras
das etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos.

* Minima de um ano contra defeitos de fabricagao.
Obs.:A data para célculo da garantia deve ter como base o
Gltimo dia da entrega do lote.

* Os lotes de fabricagao poderao ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigéncia do contrato pela drea técnica da
FDE ou seus prepostos.

e 0 colchonete devera ser embalado em plastico transparen-
te.
* Qualquer embalagem plastica utilizada para embalagem do
colchonete, devera trazer a seguinte marcagao em letras ndo
inferiores a 5Smm de altura e com o destaque em negrito:

- "ATENCAQ: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA

EMBALAGEM PLASTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS."

* Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo
da embalagem, rétulos de facil leitura com identificacao do
fabricante e do fornecedor, cédigo do produto e orientagdes
sobre manuseio, transporte e estocagem.
* Nao deverdo ser utilizadas fitas adesivas em contato direto
com o produto.
Obs.1: 0 protétipo deve ser entregue embalado e rotulado
como especificado.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem solu-
¢des com menor impacto ambiental poderdo ser aprovados
pela equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

e Manipular cuidadosamente.
e Utilizar cordas para prender a carga.
* Proteger contra intempéries.

* 0 fornecedor deverd apresentar declaragao emitida pelo
Organismo de Certificagdo de Produto - OCP, comprovando a
correspondéncia do Certificado de Conformidade INMETRO a
especificacao.

« 0 fornecedor devera reapresentar o(s] certificado(s)

de manutencao da certificagao, de acordo com os prazos
estabelecidos nos Requisitos de Avaliagao da Conformidade,
com base na data inicial da obten¢do da 12 certificacao do
produto.

e Portaria INMETRO n.° 79, de 03 de fevereiro de 2011 —
Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para
Colchdes e Colchonetes de Espuma Flexivel de Poliuretano, e
institui, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliagao da Con-
formidade - SBAC, a certificagdo compulséria para Colchdes e
Colchonetes de Espuma Flexivel de Poliuretano.

e Portaria INMETRO n® 349, de 09 de julho de 2015 - Ajustes e
esclarecimentos a Portaria INMETRO/MDIC n°® 79 de 2011.

* ABNT NBR 135¢9-1:2011 - Colch&o e colchonete de espuma
flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e méto-
dos de ensaio.

* ABNT NBR 13579-2:2011 Vers&o Corrigida:2011 - Colchdo e
colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte
2: Revestimento.

Obs.: As edi¢Bes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢gdes mais recentes
das normas citadas.
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